Tézy sucasti statnych skusok - Il. stupen
studijny program Vyrobné technoldgie a vyrobny manazment
— modul zvaranie a spajanie materialov

I. sucast Statnych skusok: Technoldgie azariadenia vyuZivané na spajanie
konstrukénych materialov

1. Zvaranie tlakom za studena (metddy, schéma, princip, zariadenia, parametre zvarania,
pouzitie).

2. Zvdaranie vysokorychlostnym zrazom (metddy, schéma, princip, zariadenia, parametre
zvarania, pouzitie).

3. Difuzne zvaranie (metddy, schéma, princip, zariadenia, parametre zvarania, pouZitie).

4. Zvaranie trenim a FSW ((metddy, schéma, princip, zariadenia, parametre zvarania,
pouzitie).

5. Tavné zvaranie elektrickym a plazmovym oblikom (schéma, princip, zariadenia,
parametre zvarania, pouZitie).

6. Tavné zvaranie koncentrovanymi zdrojmi energie (schéma, princip, zariadenia,
parametre zvarania, pouZzitie).

7. Ostatné metddy tavného zvarania (metalotermické, elektrotroskové, plameriové —
schéma, princip, zariadenia, parametre zvdrania, pouZitie).

8. Odporové zvaranie (metddy, schéma, princip, zariadenia, parametre zvdrania, poutzitie).

9. Tepelné delenie materialov (rezanie kyslikom, delenie plazmou, laserom a dalSie
tepelné metddy delenia — schéma, princip, zariadenia, parametre zvarania, poutzitie).

10. Spajanie materidlov spajkovanim (metddy, princip, rozdelenie, zariadenia, pouzitie).

11. Zvaracie pripravky a polohovadla (funkcie, rozdelenie, pouZitie).



. sicast Statnych skusok: Zvaritelnost konstrukénych materialov

1. Teplotny cyklus zvarania (charakteristika, fazy a kvantifikacia cyklu, IRA — ARA
diagramy).

2. Napatia a deformdcie vo zvarovych spojoch (charakteristika, rozdelenie, napatovo-
deformacny cyklus, zvyskové napatia).

3. Zvarovy kov a teplom ovplyvnena oblast (TOO) (charakteristika, Stadium tavenia,
tuhnutia a Strukturnych transformacii zvarového kovu, teplotné polia, TOO a je]j oblasti,
Strukturne premeny a vlastnosti TOO).

4. Praskanie zvarovych spojov (charakteristika, horuce, studené, lamelarne a zihacie
praskanie, skusky praskavosti).

5. Zvaritelnost liatin (charakteristika, problémy zvaritelnosti a ich riesenie, pridavné
materialy).

6. Zvaritelnost uhlikovych oceli (charakteristika, rozdelenie, problémy zvaritelnosti a ich
rieSenie).

7. Zvaritelnost nizkolegovanych oceli (charakteristika, rozdelenie, problémy zvaritelnosti
aich rieSenie).

8. Zvaritel'nost chromovych oceli (charakteristika, rozdelenie, problémy zvaritelnosti a ich
rieSenie).

9. Zvaritelnost oceli pre kryogénne teploty (charakteristika, rozdelenie, problémy
zvaritelnosti a ich riesenie).

10. Zvaritelnost vysokolegovanych oceli (charakteristika, rozdelenie, problémy zvaritelnosti
a ich riesenie).

11. Zvaritelnost nezeleznych kovov (hlinik, hor¢ik, titan, med' a ich zliatiny — charakteristika,
problémy zvaritelnosti a ich rieSenie).



